
1 

Annexe 3 

 
ETAT D'OBSOLESCENCE 
 

L'étanchéité de toiture se désagrège 

  

Infiltration d'eau à travers l'étanchéité de la toiture 
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État de dégradation des fenêtres, infiltration d'air et d'eau 
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État du béton apparent des façades : carbonatation avancée, descellement des fixations 
métalliques 
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État du béton apparent des façades : carbonatation avancée, éclatement du béton 
 

 

 

 


